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RELATORIO DE SONDAGEM
CLIENTE:GOMES E CORDEIRO LTDA

OBRA:  IFAL - CAMPUS MACEIO

LOCAL: RUA BARAO DE ATALAIA - MACEIO-AL

Relatério N°: 133/2016

1. APRESENTAGAO

O presente relatorio tem por objetivo apresentar os resultados de sondagem a percusséo realizada para a obra em referéncia,
seguindo-se os procedimentos recomendados pela NBR 6484/2001.

. Por solicitagdo do cliente, foram executados 3 furos de sondagem de simples reconhecimento, com medida dos indices de
penetracédo dindmica (SPT), totalizando 37,35 metros de perfuracao.

2. ENSAIO E EQUIPAMENTOS EMPREGADOS

O furo & iniciado com emprego de trado até o primeiro metro, seguindo-se a instalagao de tubo de revestimento dotado de sapata
cortante, o avango da perfuragao se da através do proprio trado, quando isto € viavel, ou pela circulagado de agua, empregando-se o
trépano padronizado para esta finalidade.

A composigao de perfuragdo é constituida por tubos de ago com didmetro nominal interno de 25mm e massa teérica de 3,23kg/m.
O amostrador padrdao, com corpo bipartido, tem didmetro externo de 50,8mm e interno de 34,9mm. O martelo para cravacao
consiste de uma massa de ferro de 65kg, de forma cilindrica, dotado de um coxim de madeira na parte inferior.

Os ensaios de resisténcia & penetragdo dindmica sao realizados conforme procedimento recomendado pela norma NBR
6484/2001, mediante a cravagdo do amostrador padrao tipo Raymond. Posicionado o amostrador no fundo do furo e estacionado
o martelo no topo das hastes de perfuragdo, é cravado um total de 0,45m dividido em trés segmentos iguais de 0,15m. Para
efetuar a penetragdo do amostrador, o martelo € erguido até a altura de 0,75m, com quedas livres e sucessivas.

O lengol freatico € sempre verificado, com o objetivo de medir-se o nivel de ocorréncia. Esta medida é feita através de medidor
eletrénico de nivel d'agua e os resultados dessas determinagdes sao apresentados nos perfis de sondagem.

As amostras sdo colhidas a cada metro de profundidade, acondicionadas em recipientes apropriados e devidamente identificadas
para posterior identificagdo tatil-visual. Permanecem a disposi¢do do cliente, até 60 dias a partir da data do presente relatério.
ApoOs esse periodo deverao ser descartadas.

3. RESULTADOS

A locagao e levantamento topografico sdo de responsabilidade do cliente. Quando da inexisténcia desse levantamento e mediante
a demarcagao do terreno e distribuigdo dos pontos de sondagem, realiza-se o nivelamento altimétrico, adotando-se uma certa
Referéncia de Nivel (calgada externa), que € indicada no croqui da drea, bem como as coordenadas de um ponto em UTM obtidas
por GPS, para localizagdo do terreno.

Os boletins de sondagem resumem todas as informagoes coletadas e encontram-se anexos.

Y

Maceié, segunda-feira, 19 de dezembro de 2016
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Antonio Colatino Ferreira
Engenheiro Civil - CREA 0204842166
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CLIENTE: GOMES E CORDEIRO LTDA — P
PRAR AL SN “N(I)TA 106 114 o :;£§é§;A1?33/2016
= G S 5
LOCAL: RUA BARAO DE ATALAIA ’
NORMA: ABNT-NBR-6484 ESCALA: 1/100
COORDENADAS: 25L N:8930481 E: 200184
COTAEM REVESTIMENTO: ¢ 63.5 mm
RELACAQ « RESISTENCIA A PENETRACAO .
ENSAIO NUMERO DE IPROFUN-| AMOSTRADOR TIPO RAYMOND: o §INTERNO: 34.9 mm
AORN- | eprIL |PENETROMETRICO| GOLPES IDADE © \EXTERNO: 50.8 mm
NIVEL (Golpes/cm) N° de Golpes ICAMADA Peso: 65 kg
D'AGUA | F 10 20 30 40 50 CLASSIFICAGAO DA CAMADA
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124 17 21 26 38 47
. TR -12,45 LIMITE DA SONDAGEM
16—
1 .
: 0,00 1,00
PROFUNDIDADE DO NIVEL DA AGUA — SPT30:cm INICIAIS AVANGO A TRADO m a m
INICIAL: 2,20m 16/12/2016 SBr Share FliRlS AVANGO POR LAVAGEM: 1,00m a 12,00m
FINAL: 2,20m 16/12/2016 PROF. DO REVESTIMENTO:  2,00m
OBS Maceid, 19 de dezembro de 2016
Folha N°  1/1 -&\5- \*\\l\x“»’w»
Antonio Colatino Ferreira
Engenheiro Civil - CREA 0204842166
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SLRE Bl s B INICIO: 16/12/2016 FIM: 16/12/2016
ey "OTA> 0,16 REF-ERENCIA 133/2016
o [ 103 5
LOCAL: RUA BARAO DE ATALAIA
NORMA: ABNT-NBR-6484 ESCALA: 1/100
COORDENADAS: 251 N:8930495 E: 200167
COTAEM REVESTIMENTO: ¢ 63.5 mm
RELAGAQ ¢ RESISTENCIA A PENETRACAO :
ENSAIO NUMERO DE PROFUN- . INTERNO: 34.9 mm
AORN. | oerrIL |PENETROMETRICO) GOLPES IDADE MISSTUAREIS DG RAYMOND'Q{EXTERNOZ 50.8 mm
NIVEL (Golpes/cm) N° de Golpes ICAMADA Peso: 65 kg
D'AGUA | F 10 20 30 40 50 CLASSIFICAGAO DA CAMADA
om - - - ) - .
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PROFUNDIDADE DO NiVEL DA AGUA e BB TGS AVANGO A TRADO: 0,00m a 1,00m
INICIAL: 2,15m 16/12/2016 . EPTALE FIRAR AVANGO POR LAVAGEM: 1,00m a 12,00m
FINAL: 2,15m 16/12/2016 em PROF. DO REVESTIMENTO:  2,00m
OBS Maceid, 19 de dezembro de 2016
:\ 0 \ |
Folha N° 1/1 ,\\w!u\im
Antonio Colatino Ferreira
Engenheiro Civil - CREA 0204842166

Chave de Autenticidade: CA42-FF2F-456A-5CA3
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CMENFE: GOMED EEQRDERT LTD INICIO: 15/12/2016 FIM: 15/12/2016
OBRA: IFAL - CAMPUS MACEIO i '
LOCAL- RUA BARAO DE ATALAIA COTA: 0,92 REFERENCIA: 133/2016
. NORMA: ABNT-NBR-6484 ESCALA: 1/100
COORDENADAS: 251 N:8930505 E: 200189
COTAEM REVESTIMENTO: 2 63.5 mm
RELACAQ NUMERO DE RESISTENCIA A PENETRAGAQ INTERNO: 34.9 mm
ENSAIO IPROFUN- .
AORN. | berrIL [PENETROMETRICO GOLPES IDADE AMOSTRADOR TIPO RAYMOND: Q{EXTERNOi 50.8 mm
NIVEL (Golpes/cm) N° de Golpes ICAMADA Peso: 65 kg
D'AGUA | E 10 20 30 40 50 CLASSIFICAGAO DA CAMADA
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PROFUNDIDADE DO NIVEL DA AGUA - SPT30.cm INIGIAIS AVANGO A TRADO: 0,00m a 1,00m
INICIAL: 2,10m 15/12/2016 ST FIE AVANGO POR LAVAGEM: 1,00m a 12,00m
FINAL: 2,10m 15/12/2016 © PROF. DO REVESTIMENTO:  3,00m
OBS Maceid, 19 de dezembro de 2016
Wk
Folha N° 1/1 ‘fx\ \-\ll\\mw
Antonio Colatino Ferreira
Engenheiro Civil - CREA 0204842166

Chave de Autenticidade: CA42-FF2F-456A-5CA3
A Autenticidade deste documento pode ser verificada em www.tecnosenge.com.br/relatorio
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CLIENTE:GOMES E CORDEIRO LTDA
LOCAL: RUA BARAO DE ATALAIA - MACEIO-AL
IFAL - CAMPUS MACEIO
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